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Deski Venifloor sa twardsze o 41% od warstwowych desek debowych.
Ponizej prezentacja twardosci — test ,Poldiego” wykonany cigzarkiem o wadze 1 kg.
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POROWNANIE TWARDOSCI PODLOG (deska sosnowa | deska warstwowa | deska Venifloor)

Twardo$¢ podtogi Venifloor Twardos$é deski warstwowej Twardos$é deski sosnowej
delikatny $lad na powtoce lakierniczej mocne uszkodzenie powtoki lakierniczej bardzo mocne uszkodzenie powtoki
oraz warstwy drewna lakierniczej i dewastacja warstwy drewna

Badania twardosci zostaty wykonane w dwdch niezaleznych instytutach badawczych:
1. Politechnika Slgska, Wydziat Inzynierii Biomedycznej, ul. Roosevelta 40, 41-800, Zabrze.
2. Politechnika tddzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiatow Budowlanych, Al. Politechniki 6, 90-924 +6dz.

WARSTWA UZYTKOWA:

6 powtok lakierniczych UV + KORUND**

6 powtok lakierniczych UV + KORUND**+ szczotka
lub olejowosk + szczotka

Mozliwosé stosowania na ogrzewaniu
podiogowym wodnym i elektrycznym
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Zalecany sposéb demontazu Alternatywny sposéb demontazu

EKO: ochrona drzewostanow

racjonalne uzycie drewna
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Cyklinowanie staje sie historia
przy zastosowaniu woskow twardych

twardos$¢ + scieralno$¢ + nieucigzliwa odnowa + cena
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Szybki i wygodny montaz (zamek V3)

wtasnos$¢ intelektualna Venifloor, OHIM nr 002693481-00

A

v KONSERWACJA
Doktadny sposob pielegnacii jest dostepny na

= ~%

stronie internetowej: venifloor.
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Zwiekszona odpornosé¢ na poslizg
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Podwyzszona odpornosé¢ na wilgoé -

do zastosowania w kuchni
ptyta HDF o zwigekszonej wodoodpornosci
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UNIKALNA SZEROKOSC 21 cm

Atrakcyjna cena drewna
krajowego i egzotycznego

® 4

15 lat gwarancji***

zgodnie z Warunkami Gwarancji

1

**KORUND — nazwa powszechna oznaczajgca tlenki aluminium dajace duzg odporno$¢ na zuzycie $cierne.
***Dotyczy uzytku mieszkalnego w wykoriczeniu lakier UV + KORUND. Protokoty z montazu podtogi i pomiaréw wilgotnosci sg
wymagane do utrzymania gwarancji. Warunki gwarancii: venifloor.com/o-venifloor/do-pobrania
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System montazu nowej generacji V3
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INSTRUKCJA MONTAZU
PODLOGI VENIFLOOR

. Informacje na temat montazu ptywajacego . Informacje na temat montazu klejowego

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zanim rozpoczniesz prace niezaleznie od systemu montazu, prosimy o uwazne
zapoznanie sig z ponizsza instrukcja. To jeden z warunkow, a takze najwazniejszych
elementéw prawidtowego montazu i pdzniejszej eksploatacii, aby diugo cieszy¢ sie
swojg nowa podtoga i utrzymac gwarancie.

W systemie bezklejowym/ptywajacym montaz podtdg Venifloor jest bardzo pro-
sty i przy zastosowaniu sig¢ do ponizszej instrukcji mozliwy do wykonania bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty. Podtoga mozne by¢ uzytkowana zaraz po zakoncze-
niu montazu.

W naszej instrukcji tzw. ,,podioze” oznacza powierzchnig, na ktdrej uktadamy
podtogi Venifloor i zostato zdefiniowane jako podtoze mineralne/drewniane/drew-
nopochodne. Do podfoza mineralnego zaliczamy m.in. jastrychy cementowe, anhy-
drytowe — takze grzewcze — oraz beton.

Przygotowanie podtoza mineralnego: Podtoze musi by¢ réwne (przeswit, nie-
réwno$¢ na tacie o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigksza niz 2 mm, uskoki nie wigksze
niz 1 mm), suche, pozbawione zanieczyszczen, rys i peknigé. Nalezy usunac substancje
zmniejszajace przyczepno$¢, odpyli¢ i doktadnie odkurzy¢. Przed rozpoczeciem prac
nalezy potwierdzi¢ protokotem zgodnos$¢ lub niezgodnos$¢ podtoza mineralnego/drew-
nopochodnego/drewnianego itp. z Projektem Technicznym i wykona¢ sprawdzenie
podstawowych parametrow podtoza i klimatu wnetrza: temperatura powietrza i pod-
foza, wilgotno$¢ wzglgdna powietrza, twardo$¢ nawierzchni, jednorodno$¢ podioza,
wilgotnos¢ resztkowa podtoza. Wyniki zamiescié¢ w protokole potwierdzonym pisemnie
przez uzytkownika i wykonawce/montazyste.

2. PRZYGOTOWANIE AKCESORIOW | MATERIALOW
Narzedzia pomocnicze przy montazu podtogi:

o wyrzynarka, gilotyna lub mata pita reczna, katownik, otéwek, miarka, nozyk;

e tata miernicza albo tasma miernicza;

¢ gumowy miotek z dobijakiem (chronigcym miejsce potaczenia przed bezposred-
nim uderzeniem);

o watek moherowy/mikrofaza/welur, paca/szpachla do wyktadania kleju TKB B11 lub
B15, kliny dystansujace do dylatacji.

MATERIALY POMOCNICZE ZALECANE W SYSTEMIE:
2 ,plywajacym” bez ogrzewania podtogowego w celu utrzymania gwaranciji:

e grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do zwigzania pytu i kurzu lub Venix
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podtoza mine-
ralnego;

o folia atestowana paraizolacyjna PE 0,2 mm, tasma do faczenia folii paraizolacyjnej;

e podkfad stabilizujacy, ktdry stanowi odpowiednie wsparcie i stabilizacje zamkéw,
0 gestosci nie mniejszej jak 250 kg/m® (+10%), o grubosci od 2 do 3 mm, z widréw
drzewnych, np. STEICO, CEZAR;

e tasma paroizolacyjna Venix P 50 do facznia podktadu Venix 2.0, odporna na wilgoc.

Ze wzgledu na stabilno$¢ zamkow, producent podtogi sugeruje zastosowanie
podkfadu stabilizujacego/ttumigcego mineralnego (kwarcowego) Venix 2.0 — dwu-
stronnie foliowanego Iub zamiennika o gestosci nie mniejszej jak 780 kg/m? (+10%)

i wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 220 kPa.

UWAGA! W przypadku zastosowania podktadu Venix 2.0 — dwustronnie foliowa-

nego, nie stosujemy folii atestowanej paraizolacyjnej PE 0,2 mm.

< ,plywajacym” z ogrzewaniem podtogowym elektrycznym lub podczerwienia
w celu utrzymania gwarancji:

e grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do zwigzania pytu i kurzu lub Venix
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podtoza mine-
ralnego;

o folia aluminiowa lub podkfad termoizolacyjny z folig aluminiowa — podktad z odpor-
noscia termiczna co najmniej 85°C oraz o gestosci minimalnej 780 kg/m® i maksy-
malnej grubosci 1,8 mm;

e podktad mineralny (kwarcowy) Venix 2.0 Electric — dwustronnie foliowany o gesto-
$ci nie mniejszej jak 780 kg/m® (+10%) i wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej
niz 220 kPa oraz izolacji termicznej nie mniejszej jak 0,009 m2K/W;

e tasma paroizolacyjna Venix P 50 do tacznia podktadu Venix 2.0 Electric, odporna
na wilgoc;

e plomby termiczne Venix PT 37.

< ,plywajacym” z ogrzewaniem podtogowym wodnym whudowanym w podtozu
mineralnym lub elektrycznym w warstwie odpowiedniej masy samopoziomu-
jacej w celu utrzymania gwarancji:

e grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny) do zwigzania pytu i kurzu lub Venix
PRIMING FAST PU (poliuretanowy) do wzmocnienia nawierzchni podfoza mine-
ralnego;

 podkfad mineralny (kwarcowy) Venix 2.0 — dwustronnie foliowany lub zamiennik
o0 gestosci nie mniejszej jak 780 kg/m?® (+10%) i wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz 220 kPa oraz izolacji termicznej nie mniejszej jak 0,009 m?K/W;

e tasma paroizolacyjna Venix P 50 do facznia podktadu Venix 2.0, odporna na wilgoc;

e plomby termiczne Venix PT 37.

2 ,klejonym” bez ogrzewania i z ogrzewaniem podtogowym wodnym wbudo-
wanym w podtozu mineralnym lub elektrycznym w warstwie odpowiedniej
masy samopoziomujacej w celu utrzymania gwarancii:

Przy zastosowaniu technologii klejenia wymaganej dla podtég marki VENIFLOOR,
uzyskujemy:

» Wydtuzenie zywotno$ci podtogi, ktdra jest cichsza, stabilna i réwna, bardziej wytrzy-
mata na obciagzenia mebli i wilgoci, zwigksza zywotno$¢ zamkow.

o Oferowane zgodnie z technologia kleje Venix SINGLE SPU oraz Venix DUO PU 2K
s niestarzejace sig przez caly czas uzywania podfogi, wytrzymuja obcigzenia wy-
nikajace z normalnego uzytkowania w bardzo zmiennych warunkach klimatu wne-
trza (rézne skrajne temperatury, rézna wilgotnosc), co pozwala wykonywac podtogi
na ostabionych podtozach mineralnych — np. po demontazu starych paneli lub par-
kietu, mozemy nawierzchnig starego podtoza mineralnego wzmocnié¢ gruntem Venix
PRIMING FAST PU.

¢ Na nowych podtozach mineralnych mozemy zastosowac grunt Venix PRIMING FAST
PU jako odciecie wilgoci resztkowej do poziomu 4% CM (metoda karbidowa) — i juz
po okoto 3 tygodniach po wylaniu normatywnego jastrychu mozna wykona¢ mon-
taz podtogi.

o Oferowane grunty Venix PRIMING D lub Venix PRIMING FAST PU oraz kleje Venix
SINGLE SPU oraz Venix DUO PU 2K spetniaja kryteria niskiej emisyjnosci EMICODE
— nie posiadajg zadnych rozpuszczalnikéw i dezaktywuja zycie mikrobiologiczne —
niszczg bakterie, grzyby, wirusy (odczuwalne zwiaszcza po wymianach gumolitow,
linoleum); poprawiaja jako$¢ powietrza w pomieszczeniach uzytkowych w trakcie
i po wykonaniu prac montazowych.

3. WARUNKI PRZED MONTAZEM PODLOGI - PRACE PRZYGOTOWAWGZE

Paczki podtogi marek Venifloor fabrycznie zapakowane nalezy utozy¢ na srodku
pomieszczenia, w ktérym beda montowane i pozostawic je tam na 48 godzin przed
montazem w celu aklimatyzacji w temperaturze i wilgotnosci wzglednej powietrza pa-
nujacych w miejscu montazu. Zalecana temperatura powietrza wynosi okoto +20°C,
a optymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza okoto 35-65%. Przy rozpakowywaniu
podtogi z paczek przed montazem, nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich desek. Pod Zad-
nym pozorem nie wolno montowac podtogi z widocznymi wadami.

UWAGA: Deski sg produktem z prawdziwego/naturalnego drewna i dlatego
sa niepowtarzalne. Réznice kolorystyczne, ustojenia, usekowienia, zawojki, rygle, fale,
piramidy, muszle, biel czy wykwity mineralne sg naturaing cechg drewna. To one spra-
wiaj, ze drewno jako materiat odznacza si¢ niepowtarzalnym indywidualnym pieknem.

Wymagania i zalecenia dotyczace wytrzymatosci podtoza
(rysik, szczotka, miotek):

Twardos$¢é nawierzchni: prba rysikowa — Scribber RI-RI — wynik pozytywny =
siatka kresek bez odpadania czastek podioza.

Jednorodnos¢ struktury podtoza — odkuwka miotkiem i przecinakiem — caty
przekroj jednakowy — zwarty — nie sypki.

Wilgotnos¢ resztkowa podtoza — badanie CM lub elektryczne-pojemnosciowe
tzw. ,kulka” — JC ponizej 1,8% CM, JA — ponizej 0,3% CM — POD£OZE DREWNIANE
— ponizej 10,0% wag.

Rownos$é: poziomica 2 m — przeswit ponizej 2 mm, poziomica laserowa — od-
chytki od ptaszczyzny catego pomieszczenia — ponizej 3 mm.

Powierzchnia: Podtoga Venifloor moze by¢ uktadana na kazdej stabilnej, czystej,
réwnej i suchej powierzchni. Migkkie i luzne oktadziny (np. stara wykfadzina) nalezy
usunac¢ przed utozeniem podtogi. Zanieczyszczenia od starych klejow usunaé poprzez
szlifowanie. Za pomoca faty o dtugosci 2 m sprawdzi¢ réwnos¢ podtoza. Nierdwnosci,
przeswity, przekraczajace 2 mm na 2 m.hb. diugosci oraz uskoki przekraczajace 1 mm
trzeba wyréwnac i wygtadzi¢ masa wyréwnawcza szybkoschnacg ServoFine F333 lub
odpowiednig masg samopoziomujaca, np. Servoplan, Servofix.

Wymagania i zalecenia dotyczace wilgotnosci poditoza z ogrzewaniem podtogo-
wym i bez:

Przed zamontowaniem podktadu tlumigcego i podiogi nalezy zadbaé o to, aby
podtoze mineralne/drewniane/drewnopochode byto réwne, stabilne, czyste i suche —
mniej niz 1,8% CM (maksymalna wilgotno$¢ resztkowa dla jastrychu cementowego
1,8% CM, dla jastrychu anhydrytowego 0,3% CM i mniej niz 10% w drewnie). Po-
wierzchnie powinny by¢ ptaskie i wolne od pytdw. W przypadku pokrywania deskami
starych podtdg drewnianych/drewnopochodnych nalezy sprawdzic, czy sa stabilne, bez
rozwarstwien, ,nieklawiszujace” migdzy elementami posadzkowymi. Zalecane warunki
montazu to temperatura 18-22°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 35-65%.

Nowy jastrych cementowy: Nowo wybudowany dom/mieszkanie powinny by¢
przewietrzane przez wystarczajaco diugi czas i nalezy dazy¢ do utrzymania normalnych
warunkow Klimatu wnetrza, tzn. temperatura powietrza T=20°C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza RH=50%. W takich warunkach normatywny jastrych cementowy o grubosci
6 cm wysycha do warto$ci wilgoci resztkowej 1,8% CM przez okoto 2 miesigce. Podany
czas jest teoretyczny. Zawsze nalezy wykonac¢ pomiar wilgoci resztkowej i sporzadzi¢
protokét z pomiaréw podpisany przez wykonawce i uzytkownika. Wilgotnos¢ reszt-
kowa jastrychu cementowego/betonowego nie powinna przekroczy¢ 1,8% CM, a dla
jastrychu anhydrytowego 0,3% CM. W przypadku zastosowania podktadu ttumigcego,
ktory nie jest dwustronnie foliowany nalezy przed utozeniem podktadu zainstalowac
folig paraizolacyjng.

Przeprowadzanie pomiarow:

Pomiary OBOWIAZKOWO ZAWSZE WYKONUJE WYKONAWCA/MONTAZYSTA.
Pomiar wykonany przez producenta NIE ZWALNIA Z 0BOWIAZKU WYKONANIA ICH —
POWTORZENIA PRZED ROZPOGZECIEM PRAC — PRZEZ WYKONAWCE/MONTAZYSTE.

Na wykonane prace REKOJMI ORAZ/LUB GWARANCJI UDZIELA TYLKO I WY-
LACZNIE WYKONAWCA/MONTAZYSTA zgodnie z Kodeksem cywilnym.

4. WYGRZEWANIE PODL0OZA MINERALNEGO Z 0GRZEWANIEM PODEOGOWYM

Podtoze mineralne grzewcze musi by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budow-
lanym.

Wygrzanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normatywnym protokotem grzewczym
(www.venifior. pl/protokolgrzewczy) lub protokotem producenta ukfadu grzewczego dla
wygrzania pod posadzki drewniane lub drewnopochodne. Po zakorczeniu wygrzania
nalezy wykona¢ pomiar wilgotnosci resztkowej i potwierdzi¢ protokotem prawidtowa

warto$c, a nastgpnie przystapic w ciggu 7 dni od zakoriczenia wygrzania do wykonania
podtogi Venifloor.

Zawarto$¢ wilgoci resztkowej w podtozu cementowym/betonowym grzewczym
nie moze przekroczy¢ 1,8% CM, a w podtozu anhydrytowym grzewczym nie moze
przekroczyé 0,3% CM.

Zawartos$¢ wilgoci resztkowej w $cianach murowanych nie moze przekroczy¢
4% CM, w $cianach z oktadzinami na bazie gipsu nie moze przekroczy¢ 15% CM.

5. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODEOZA | MONTAZU W SYSTEMIE ,,PLYWA-
JACYM” BEZ 0GRZEWANIA PODLOGOWEGO W CELU ZACHOWANIA GWARANGJI
NA PODLOGE

Po ewentualnym wyréwnaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowa-
niu gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU
(poliuretanowy), nalezy utozy¢ atestowana folig paraizolacyjna PE 0,2 mm, nastepnie
facza foli z zaktadka min. 10 cm sklei¢ tasma paroizolacyjng Venix P 50 — przy $cia-
nach folie wytozy¢ okoto 2-3 cm ponad poziom podtogi i roztozy¢ podkiad stabilizujacy
sklejajac jego brzegi tasma paroizolacyjng Venix P 50. Montaz podtogi wykonac zgod-
nie z pkt. 9 Instrukcji Montazu. Po utozeniu podiogi nalezy przycia¢ nozykiem rowno
z poziomem podiogi podkiad stabilizujacy wylozony na Sciane.

W przypadku zastosowania sugerowanego podktadu dwustronnie foliowanego
Venix 2.0, nie stosujemy folii paroizolacyjnej.

Nalezy utozy¢ pojedynczy pas podktadu Venix 2.0 srebrna folig do géry, wykfa-
dajac na Sciang okoto 2—-3 cm, nastepnie utozy¢ podtoge Venifloor zgodnie z pkt. 9
Instrukeji Montazu, drugi pas podktadu Venix 2.0 doktadamy i sklejamy brzegi tasma
paroizolacyjng Venix P 50 dopiero po utozeniu podtogi na pierwszym pasie podktadu,
nastepnie uktadamy podtoge na drugim pasie podkfadu i uktadamy kolejng warstwe
podktadu i podtogi itd. Po utozeniu podtogi nalezy przycia¢ nozykiem réwno z po-
ziomem podtogi podktad Venix 2.0 wytozony na $ciane. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia powierzchni podktadu Venix 2.0, np. peknigcia srebrnej foli i naruszenia
struktury kwarcu, nalezy zakleic takie miejsce tasma paroizolacyjng Venix P 50.

6. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODEOZA | MONTAZU W SYSTEMIE ,,PLYWA-
JACYM” Z 0GRZEWANIEM POD{0GOWYM W CELU ZACHOWANIA GWARANGCJI
NA PODLOGE

W przypadku zastosowania sugerowanego podktadu dwustronnie foliowanego
Venix 2.0, nie stosujemy folii paroizolacyjnej.

Po ewentualnym wyréwnaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu
gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU (po-
liuretanowy), nalezy utozy¢ pojedynczy pas podktadu Venix 2.0 srebrna folia do géry,
wykfadajac na $ciang okoto 2—-3 cm, nastepnie utozy¢ podtoge Venifloor zgodnie
z pkt. 9 Instrukcji Montazu, drugi pas podktadu Venix 2.0 doktadamy i sklejamy brze-
gi tasma paroizolacyjng Venix P 50 dopiero po utozeniu podtogi na pierwszym pasie
podkfadu, nastgpnie uktadamy podtoge na drugim pasie podktadu i uktadamy kolejna
warstwe podktadu i podtogi itd. Po utozeniu podtogi nalezy przycia¢ nozykiem réwno
z poziomem podtogi podktad Venix 2.0 wylozony na $ciang. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia powierzchni podktadu Venix 2.0 np. peknigcia srebrnej foli i naruszenia
struktury kwarcu, nalezy zakleic takie miejsce tasma paroizolacyjng Venix P 50.

Warunkiem utrzymania gwaranciji na podtoge w rdznych systemach ogrzewan
podiogowych, jest zastosowanie plomb termicznych Venix PT 37

Plomby termiczne w systemie ptywajacym montujemy w nastepujacy sposob:

 plombe termiczng samoprzylepna przyklejamy od spodu deski podtogowej, tak aby
znajdowata sig nad rurkg wodng ogrzewania podtogowego lub nad przewodem
elektrycznym grzejnym, a w przypadku podczerwieni w dowolnym miejscu foli/maty
oferowanej przez ZIP sp. z 0.0.;

 przy pojedynczej linii zasilajacej pomieszczenie instalacjg wodng lub elektryczna,
nalezy zamontowac 1 plombe termiczng na 30 m2, w przypadku 2 lub wigcej linii
zasilajacych nalezy zamontowac 1 plombe termiczna na kazdej z linii zasilajacych
ogrzewanie podfogowe;

 przekroczenie temperatury podfogi powyzej 37°C powoduje odbarwienie plomby
na danej linii zasilajacej ogrzewanie podtogowe i skutkuje utrata gwarancji na pod-
toge;

© sugerujemy montaz plomb termicznych w drugich/trzecich lub przedostatnich rze-
dach podtogi w zacienionych miejscach, aby ograniczy¢ wptyw promieni stonecznych
na nieprawidtowe wskazania plomb i fatwy dostgp do plomb w razie postgpowania
reklamacyjnego.

UWAGA: Temperature ogrzewania podtogowego nalezy wyregulowac tak, aby
maksymalna temperatura od 1 do 2 cm nad podtoga nie przekraczata 27°C.

Zalecane jest sporzadzenie dokumentacji/fotografii pozwalajacej okresli¢ miejsce
montazu plomby w pomieszczeniu. Przy rozruchu ogrzewania nalezy stopniowac zmia-
ne temperatury wody w uktadzie — podwyzszanie/zmniejszanie do 5°C/dzien.

Zawarto$¢ wilgoci resztkowej w podtozu cementowym/betonowym grzewczym
nie moze przekroczy¢ 1,8% CM, a w podtozu anhydrytowym grzewczym nie moze
przekroczyé 0,3% CM.

Warunkiem utrzymania gwarancii jest montaz podtogi Venifloor Electric na ma-
cie elektrycznej lub folii emitujacej podczerwieni wedtug ponizszej technologii:

* Po ewentualnym wyréwnaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu
gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU
(poliuretanowy), na jastrychu lub posadzce betonowej uktadamy Folig Aluminiowa
lub podktad termoizolacyjny z folig aluminiowa (do gory) taczac krawedzie tasma
aluminiowa paroizolacyjng — podktad z odpornoscia termiczng co najmniej 85°C oraz
0 gestosci minimalnej 780 kg/m?® i maksymalnej grubosci 1,8 mm.

 Nastepnie rozktadamy mate elektryczna lub folie na podczerwien (dalej: folie grzew-
cze) zgodnie z technologig i wymaganiami producenta foli grzewczej (przez monta-
zyste z wymaganymi uprawnieniami).

e Folig elektryczna lub na podczerwien uktadamy rozpoczynajac zawsze od $ciany,
na ktérej bedzie zamontowany regulator/termostat temperatury, nalezy wyciac¢ rowek
na wysokos¢ okoto 15 mm od jastrychu lub posadzki betonowej i gtghokosci mini-
mum 10 mm (zaleznie od ilosci kabli elektrycznych wychodzacych z foli grzewczych)
do regulatora/termostatu w taki sposob, aby kable zasilajace byty schowane w rowku
i nie blokowaty otworu dylatacyjnego przysciennego.

* Na zamontowana mate elektryczna lub folie emitujaca podczerwien uktadamy pod-
ktad mineralny Venix 2.0 Electric srebrna/czerwona folig do géry, taczac brzegi
podktadu tasma paroizolacyjng Venix P 50.

* Nastepnie na podktadzie Venix 2.0 Electric montujemy deski Venifloor zgodnie
z pkt. 9 Instrukcji Montazu.

 Nalezy w kazdym pomieszczeniu zatozy¢ minimum 1 plombe termiczng Venix PT 37
na kazde 30 m? podtogi.

* Plombg termiczng samoprzylepna Venix PT 37 przyklejamy od spodu deski podiogo-
wej, tak aby znajdowata sie nad przewodem elektrycznym grzejnym lub w dowolnym
miejscu folii na podczerwien.

* Ogrzewanie w kazdym pomieszczeniu ustawi¢ na regulatorze temperatury podtogi
tak, aby 1 em nad utozong podtoga temperatura nie przekraczata 27°C.

* Obowiazkowo nalezy zamontowac w kazdym pomieszczeniu regulator spowalniajacy
rozgrzewanie maty zintegrowany z regulatorem/termostatem temperatury.

7. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA PODEOZA | MONTAZU W SYSTEMIE KLEJONYM
W CELU ZACHOWANIA GWARANGCJI NA PODLOGE

Po odpowiednim wyréwnaniu jastrychu lub posadzki betonowej i zagruntowaniu
gruntem dyspersyjnym Venix PRIMING D (wodny) lub Venix PRIMING FAST PU (po-
liuretanowy) nalezy dokonac pomiaru spéjnosci, twardosci i wilgotnosci jastrychu lub
posadzki betonowej oraz sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiaréw potwierdzony
przez wykonawce i uzytkownika.

SYSTEM | — Podtoze: suche, czyste, twarde, rowne

Podtoze mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka betono-
wa, ptyta 0SB — sucha, czysta, twarda, rowna.

Nalezy zastosowac grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny), ktory wiaze
pyt i kurz zapewniajac spoiny — zuzycie 0,12 kg/m? — nie wzmacnia podtoza, natomiast
zmniejsza zuzycie kleju poprzez niemieszanie kleju z pytem. Nadaje sie na ogrzewanie
podtogowe. Bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny, EMICODE EC1 lub grunt poliuretanowy
Venix PRMIMG FAST PU.

Nakfadanie gruntu Venix PRIMING D: watek welur, pianka, mikrofaza, nylon.

Podtoge mozna kleic klejem hybrydowym jednosktadnikowym Venix SINGLE SPU
na jastrychu cementowym i betonowym po 2h od gruntowania, a przy jastrychu anhy-
drytowym po 24h od gruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montazu.

Montaz na kleju hybrydowym jednosktadnikowym — Venix SINGLE SPU 18 kg
— $rednie zuzycie od 1,2 do 1,3 kg/m? — klej dodatkowo wyttumia odgtos krokéw, bez
wody i rozpuszczalnikéw, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podtogi, resztki kleju
mozna usuna¢ mokra szmatka od razu w trakcie uktadania, a najpézniej maksymalnie
do 14 dni po montazu podtogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia
kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzymuje odlew po pacy. Charakte-
ryzuje sig duza wydajnoscia. Nadaje sie na ogrzewanie podiogowe, mozna nim klei¢
gumokorek i flizeling odprezajaca.

Suchy jastrych, posadzka betonowa — BEZ SZLIFOWANIA - odkurzanie,
szpachlowanie pofaczen ServoFine F333, gruntowanie — koncentratem gruntu Venix
PRIMING D - czas schnigcia od 2 do 12 godzin lub Venix PRMIMG FAST PU — czas
schnigcia ok. 1 godziny, po tych okresach mozna przystapic do klejenia klejem hybry-
dowym Venix SINGLE SPU - podtoga moze by¢ uzywana po 24 godzinach od zakon-
czenia klejenia, a uktadanie mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Piyta 0SB-3/-4 — SZLIFOWANIE P40/P60 — odkurzanie, szpachlowanie pota-
czen ServoFine F333, gruntowanie — koncentratem gruntu Venix PRIMING D - czas
schnigcia 2—-12 godzin — klejenie klejem hybrydowym Venix SINGLE SPU — podioga
moze by¢ uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia, a uktadanie mebli z prze-
suwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sig do 24h, skladowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA - kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszag, po otwarciu opakowania
klej jest zdatny do uzycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wyktadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

SYSTEM Il - Podtoze: stabe, kruche, pylace

Podtoze mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka beto-
nowa — staba, krucha, pylaca.

Przed gruntowaniem nalezy usuna¢ wszystkie luzne elementy oraz zwietrzata
kruchg warstwe wierzchnig podtoza mineralnego.

Nalezy zastosowac grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy), ktory przy
jednej warstwie wigze pyt i kurz oraz wzmacnia nawierzchnig podtoza tworzac twar-
doelastyczny film, dzieki czemu nie powoduje zwigkszenia zuzycia kleju. Bardzo dobra
wydajnos¢, ok. 0,13 kg/m2 W celu dodatkowego wzmocnienia nawierzchni mozna
zastosowac flizeling odprezajaca.

Naktadanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: watek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalnikéw w gruncie podtoga moze by¢ klejo-
na po uptywie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz
na posadzce betonowej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji
Montazu.

Montaz na kleju hybrydowym jednosktadnikowym — Venix SINGLE SPU 18 kg
— $rednie zuzycie 1,2 do 1,3 kg/m? — klej dodatkowo wyttumia odgtos krokow, bez
wody i rozpuszczalnikéw, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podtogi, resztki kleju
mozna usuna¢ mokra szmatka od razu w trakcie uktadania, a najpézniej maksymalnie
do 14 dni po montazu podtogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia
kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzymuje odlew po pacy. Posiada
optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia kleju na podtozu. Klej przez caty czas
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wytozenia utrzymuje odlew po pacy. Charakteryzuje sig duza wydajnoscia. Nadaje sig
na ogrzewanie podtogowe, mozna nim klei¢ gumokorek i flizeling odprezajaca.

Podtoga moze by¢ uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia a uktadanie
mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sig do 24h, skladowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA - kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszac, po otwarciu opakowania
klej jest zdatny do uzycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wyktadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

SYSTEM Il - Podtoze: réwne, zanieczyszczone, zawilgocone do 4% CM (cement,
beton), stabe

Przed gruntowaniem nalezy usung¢ wszystkie luzne elementy oraz zwietrzatg
kruchg warstwe wierzchnig podtoza mineralnego.

Nalezy zastosowac grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy) dwa razy
,na krzyz” co dodatkowo zatrzymuje migracje wilgoci w gére — srednie zuzycie
0,26 kg/m2 — wzmacnia podtoze mineralne poprzez twardoelastyczny film, ktory wy-
gtadzajgc nawierzchnig nie zwigkszy zuzycia kleju.

Naktadanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: watek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalnikéw w gruncie podtoga moze by¢ klejo-
na po uptywie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz
na posadzce betonowej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji
Montazu.

Montaz na kleju hybrydowym jednosktadnikowym — Venix SINGLE SPU 18 kg
— $rednie zuzycie od 1,2 do 1,3 kg/m? — klej dodatkowo wyttumia odgtos krokéw, bez
wody i rozpuszczalnikéw, ekologiczny, EMICODE EC1-R, nie brudzi podtogi, resztki kleju
mozna usunaé mokra szmatka od razu w trakcie uktadania, a najpézniej maksymalnied
0 14 dni po montazu podtogi. Posiada optymalny czas pracy 1h od rozprowadzenia
kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzymuje odlew po pacy. Charakte-
ryzuje sig duza wydajnoscia. Nadaje sie na ogrzewanie podiogowe, mozna nim klei¢
gumokorek i flizeling odprezajaca.

Podtoga moze by¢ uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia a uktadanie
mebli z przesuwaniem po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sie do 24h, sktadowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA - kleju Venix SINGLE SPU nie wolno mieszag, po otwarciu opakowania
Klej jest zdatny do uzycia przez okres 1 roku.

Paca/szpachla do wykfadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

ZESTAW SYSTEMOW KLEJENIA KLEJEM POLIURETANOWYM DWUSKEADNIKOWYM
VENIX DUO PU 2K

SYSTEM | - Podtoze: suche, czyste, twarde, rowne

Podtoze mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka betono-
wa — sucha, czysta, twarda, rowna

Nalezy zastosowac grunt dyspersyjny Venix PRIMING D (wodny), ktory wiaze
pyt i kurz zapewniajac spoiny — $rednie zuzycie 0,12 kg/m? — nie wzmacnia podtoza,
natomiast zmniejsza zuzycie kleju poprzez lepsze rozprowadzenie kleju. Nadaje sie
na ogrzewanie podtogowe. Bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny, EMICODE EC1.

Naktadanie gruntu Venix PRIMING D: watek welur, pianka, mikrofaza, nylon.

Podtoge mozna klei¢ klejem poliuretanowym dwusktadnikowym — Ve-
nix DUO PU 2K na jastrychu cementowym i betonowym po 2h od gruntowania, a przy
jastrychu anhydrytowym po 24h od gruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montazu.

Montaz na kleju poliuretanowym dwusktadnikowym — Venix DUO PU 2K 10 kg
— $rednie zuzycie 1,3 kg/m? — klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
bez rozpuszczalnikéw i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montazu
mozna usung¢ preparatem TEC PUR (nalezy natozy¢ na resztki kleju i po uptywie 0,5h
zmy¢ migkka szmatka z woda) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy,
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje sig duza wydajnoscia. Nadaje sie na ogrzewanie
podtogowe, mozna nim klei¢ gumokorek i flizeling odprezajaca. Podtoga moze by¢
uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia, a uktadanie mebli z przesuwaniem
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sig do 24h, skladowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA — klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadto
elektryczne) musi by¢ zuzyty w ciagu 1h.

Paca/szpachla do wyktadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

SYSTEM Il - Podtoze: stabe, kruche, pylace

Podtoze mineralne: jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, posadzka beto-
nowa — staba, krucha, pylaca

Przed gruntowaniem nalezy usuna¢ wszystkie luzne elementy oraz zwietrzata
kruchg warstwe wierzchnig podtoza mineralnego.

Nalezy zastosowac grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy), ktory przy
jednej warstwie wigze pyt i kurz oraz wzmacnia nawierzchnie podtoza tworzac twardo-
elastyczny film, dzigki czemu nie powoduje zwigkszenia zuzycia kleju. Bardzo dobra
wydajnos¢, ok. 0,13 kg/m?.

Naktadanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: watek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Z powodu braku wody i rozpuszczalnikéw w gruncie podtoga moze by¢ klejona
po uptywie 0,5h od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz po-
sadzce betonowej, do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montazu.

Montaz na kleju poliuretanowym dwusktadnikowym — Venix DUO PU 2K 10 kg
— $rednie zuzycie 1,3 kg/m? — klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
bez rozpuszczalnikéw i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montazu
mozna usunaé preparatem TEC PUR (nalezy natozy¢ na resztki kleju i po uptywie 0,5h
zmy¢ migkka szmatka z woda) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy,
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje sie duza wydajnoscia. Nadaje sie na ogrzewanie
podtogowe, mozna nim klei¢ gumokorek i flizeling odprezajaca. Podtoga moze by¢
uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia, a uktadanie mebli z przesuwaniem
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sig do 24h, sktadowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA - klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadto
elektryczne) musi by¢ zuzyty w ciggu 1h.

Paca/szpachla do wykfadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

SYSTEM Il - Podtoze: réwne, zanieczyszczone, zawilgocone do 4% CM (cement,
beton), stabe

Nalezy zastosowac grunt Venix PRIMING FAST PU (poliuretanowy) dwa razy
»Nna krzyz” co dodatkowo zatrzymuje migracje wilgoci w gore — Srednie zuzycie
0,26 kg/m? — wzmacnia podtoze mineralne poprzez twardoelastyczny film, ktory wy-
gtadzajgc nawierzchnig nie zwigkszy zuzycia kleju.

Naktadanie gruntu Venix PRMIMG FAST PU: watek welur, moher, mikrofa-
za 4 mm.

Dzigki krétkiemu czasowi schnigcia, podtoga moze byc klejona po uptywie 0,5h
od gruntowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym oraz na posadzce betono-
wej do 48h od chwili zagruntowania zgodnie z pkt. 9 Instrukcji Montazu.

Montaz na kleju poliuretanowym dwusktadnikowym — Venix DUO PU 2K 10 kg
— $rednie zuzycie 1,3 kg/m? — klej twardoelastyczny o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
bez rozpuszczalnikéw i wody, ekologiczny, EMICODE EC1-R. Resztki kleju po montazu
mozna usunaé preparatem TEC PUR (nalezy natozy¢ na resztki kleju i po uptywie 0,5h
zmy¢ migkka szmatka z woda) do 7 dni od klejenia. Posiada optymalny czas pracy,
czyli 1h od rozprowadzenia kleju na podtozu. Klej przez caty czas wytozenia utrzy-
muje odlew po pacy. Charakteryzuje sie duza wydajnoscia. Nadaje sie na ogrzewanie
podtogowe, mozna nim klei¢ gumokorek i flizeling odprezajaca. Podtoga moze by¢
uzywana po 24 godzinach od zakoriczenia klejenia, a uktadanie mebli z przesuwaniem
po 72 godzinach.

Temperatura przechowywania od +5 do +30°C. Transport na mrozie moze odby-
wac sig do 24h, sktadowanie w temperaturze powyzej +5°C. Przy aplikacji temperatura
kleju zblizona do temperatury normalnej powietrza +20°C.

UWAGA - klej Venix DUO PU 2K po wymieszaniu z utwardzaczem (mieszadto
elektryczne) musi by¢ zuzyty w ciggu 1h.

Paca/szpachla do wykfadania kleju TKB B11 lub TKB B15: zalecany grzebien przy
desce gr. 8,5 mm — TKB B11, a przy desce gr. 11,5 mm — TKB B15.

Warunkiem utrzymania gwarancji na ogrzewanie podtogowe w systemie klejo-
nym, jest zastosowanie plomb termicznych Venix PT 37.

Plomby termiczne w systemie klejonym montujemy w nastepujacy sposob:

¢ plombe termiczng samoprzylepna przyklejamy na jastrychu lub posadzce betonowej,
tak aby znajdowata si¢ nad rurka wodng ogrzewania podtogowego lub nad przewo-
dem elektrycznym grzejnym, omijajac ja klejem;

* przy pojedynczej linii zasilajgcej pomieszczenie instalacja wodna lub elektryczna,
nalezy zamontowac 1 plombe termiczng na 30 m2, w przypadku 2 lub wigcej linii
zasilajacych nalezy zamontowac 1 plombe termiczna na kazdej z linii zasilajacych
ogrzewanie podfogowe;

e przekroczenie temperatury podtogi powyzej 37°C powoduje odbarwienie plomby
na danej linii zasilajacej ogrzewanie podfogowe i skutkuje utrata gwarancji na pod-
toge;

e sugerujemy montaz plomb termicznych w drugich/trzecich lub przedostatnich rze-
dach podtogi w zacienionych miejscach, aby ograniczy¢ wptyw promieni stonecznych
na nieprawidtowe wskazania plomb i fatwy dostegp do plomb w razie postgpowania
reklamacyjnego.

UWAGA: Temperature ogrzewania podtogowego nalezy wyregulowac tak, aby
maksymalna temperatura od 1 do 2 cm nad podtoga nie przekraczata 27°C.

Zalecane jest sporzadzenie dokumentacji/fotografii pozwalajacej okresli¢ miejsce
montazu plomby w pomieszczeniu. Przy rozruchu ogrzewania nalezy stopniowac zmia-
ne temperatury wody w uktadzie — podwyzszanie/zmniejszanie do 5°C/dzien.

Zawarto$¢ wilgoci resztkowej w podtozu cementowym/betonowym grzewczym
nie moze przekroczy¢ 1,8% CM, a w podtozu anhydrytowym grzewczym nie moze
przekroczy¢ 0,3% CM.

8. DYLATACJE

Dylatacje w systemie bezklejowym/ptywajacym nalezy wykona¢ zgodnie z Pro-
jektem Wykonawczym lub w odniesieniu do parametréw technicznych Venifloor.

Zgodnie z parametrami technicznymi Venifloor pomigdzy podtoga Venifloor a kaz-
dym punktem statym, konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej minimum
10 mm na strong w przypadku pomieszczen o najdtuzszym boku do 10 m. W pomiesz-
czeniach dtuzszych i/lub szerszych niz 10 metrow nalezy zwigkszy¢ dylatacje 0 1 mm
na metr podtogi. Wazne, aby podtoga nie miata zadnego styku ze $ciana, framuga
drzwi, czy rurami grzewczymi wychodzacymi z podtoza. Nalezy to sprawdzi¢ przed
montazem listew podtogowych. Dylatacja jest wymagana pomigdzy poszczegdinymi
pomieszczeniami, w przewezeniach lub przejsciach drzwiowych, w ktérych bedzie za-
montowana podtoga. W stykach z innymi posadzkami np. kuchnia, czy fazienka, gdzie
53 plytki nalezy wykona¢ dylatacje minimum 5 mm montujac w niej listwe przystania-
jaca dylatacje lub uszczelniacz, np. sikaflex.

Dylatacja w systemie klejowym: nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Wykonaw-
czym lub w odniesieniu do parametréw technicznych Venifloor.

Zgodnie z parametrami technicznymi Venifloor pomigdzy podtoga Venifloor
a kazdym punktem statym, konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej mini-
mum 10 mm na strong w przypadku pomieszczen o najdtuzszym boku do 10 m.
W pomieszczeniach dtuzszych i/lub szerszych niz 10 metréw nalezy zwigkszy¢ dyla-
tacje 0 1 mm na metr podtogi. Wazne, aby podtoga nie miata zadnego styku ze $ciana,
framuga drzwi, czy rurami grzewczymi wychodzacymi z podtoza. Nalezy to sprawdzi¢
przed montazem listew podtogowych.

W przejsciach pomigdzy pomieszczeniami mozna nie stosowac dylatacji i utozy¢
podtoge w catosci taczac np. pokdj, korytarz i kuchnig. Nalezy pozostawic jednak dy-
latacje od kazdego punktu statego jak w systemie bez klejowym (dylatacje obrzezng).

Rama drzwiowa: Przed montazem poditogi powinno sig sprawdzic, czy skrzydto
drzwiowe trzeba przyciac, aby podczas ruchu nie tarto o posadzke. W razie konieczno-
$ci nalezy dot drzwi skrdcic. W tym celu powinno sig przytozy¢ do drzwi deske podto-
gowa i zaznaczy¢ otdwkiem wysokosc, a nastepnie odpitowac kawatek drzwi oraz ramy
zgodnie z oznaczeniem. Sugerowana wysokos¢ szczeliny to ok. 1 cm (pocitoga Venifloor
+ podtoze). Taki odstep zapewnia swobodny przeptyw powietrza.

9. MONTAZ DESEK VENIFLOOR

ETAP | - POCZATEK, CZYLI PIERWSZY RZAD

Sugerujemy w najbardziej widocznych miejscach utozy¢ deski, ktére najbardziej
odpowiadaja gustom uzytkownikéw. Produkt naturalny cechuje sig unikalnoscia,
np. sekéw, ktdre radzimy eksponowac wedle uznania — niczym obraz. Montaz odby-
wa sig poprzez dodawanie po jednej desce tak, aby utozy¢ rzad. » Patrz instrukcja
graficzna.

Zaleca sig, aby rozpocza¢ montaz albo od drzwi, albo od rogu, réwnolegle do kie-
runku padania $wiatta. Sugeruje sig, aby rozpoczac od utozenia desek piérem skie-
rowanym do $ciany. Jesli Sciana jest nieréwna, nalezy na deskach odwzorowac jej
przebieg i wedtug niej docia¢ ostatnia deske. Kazdy element ma na jednym dtuzszym
boku wyprofilowane pidro (wystajaca czesc taczenia), na drugim zas wpust (schowana
czg$c taczenia).

Jedna z zalet montazu podtdg Venifloor jest mozliwo$¢ uktadania desek na dtugim
boku (dtugim zamku) w dwdch kierunkach od przodu lub od tytu dtugiego boku wpina-
jac deski pod katem 20-30° (wpust w pidro lub piéro we wpust).

Po natozeniu pierwszej deski na druga krétkim bokiem (zamkiem V3 — uktadanie
pojedyncza deska) nalezy docisna¢ miejsce potaczenia tych dwoch desek. Powinno
to by¢ dokonane za pomoca gumowego miotka z dobijakiem Iub miotkiem bezodrzu-
towym. Wazne, aby deski w rzedzie byty réwno dotozone wzgledem dtugiego boku tak,
aby nie byto tzw. schodkow. » Patrz instrukcja graficzna.

Po utozeniu pierwszego rzedu podtogi mozna z géry uderzy¢ miejsca potaczen
gumowym miotkiem, ale — UWAGA — za posrednictwem dobijaka amortyzujacego bez-
posrednie uderzenie. Migdzy gotowym rzgdem desek a Sciang umieszcza sig kliny dy-
stansowe. Umozliwiaja one zachowanie 10-milimetrowej szczeliny dylatacyjnej migdzy
podtoga a $ciana. Kliny usuwa sig po utozeniu podtogi. » Patrz instrukcja graficzna.

UWAGA: w przypadku koniecznosci korekty ustawienia desek w pierwszym rzg-
dzie nalezy dokona¢ wysunigcia zadanych desek w pozycji poziomej, a w przypadku
braku takiej mozliwosci z przyczyn technicznych nalezy uniesc przod pierwszego rzedu
i uderzajac delikatnie w sasiadujaca deske, wypia¢ krétki zamek. » Patrz instruk-
cja graficzna.

Kolejny rzad: Po utozeniu pierwszego rzedu konieczne jest doktadanie do niego
pojedynczych desek tworzac tym samym kolejny rzad. Po dodaniu desek tworzacych
kolejne rzedy konieczne jest dobicie rzgdéw do siebie przy uzyciu gumowego miotka
z dobijakiem.

ETAP Il - KOLEJNE RZEDY

Uktadanie drugiego rzedu nalezy rozpocza¢ od utozenia fragmentu deski, ktéry
pozostat z pierwszego rzedu, jezeli ma on diugos¢ co najmniej 400 mm.

Fragment deski w drugim rzedzie nalezy wpia¢ do pierwszego rzedu na dtugim
boku (dtugim zamku), nastepnie montujemy cata deske na diugim boku (dtugim zamku)
pod katem 20-30° tak, aby fragment zamontowanej deski stykat sig krétkim bokiem
(krétkim zamkiem) z cata deska i docisna¢ miejsce potaczenia tych dwdch desek
na krétkim boku (zamku V3). Powinno to by¢ dokonane za pomoca gumowego miotka
z dobijakiem lub miotkiem bezodrzutowym. Wazne, aby deski w rzedzie byty réwno
dotozone wzglgdem dtugiego boku tak, aby nie byto tzw. schodkéw. Po dodaniu desek
tworzacych kolejne rzedy moze zaistnie¢ koniecznos¢ dobicia rzedéw do siebie przy
uzyciu gumowego miotka z dobijakiem. UWAGA: nie wolno dobija¢ desek na krétkim
boku (krétkim zamku) » Patrz instrukcja graficzna.

Kazdy kolejny rzad mozna rozpoczyna¢ od utozenia fragmentu deski z poprzed-
niego rzedu, uwzgledniajac wyzej wskazane 400 mm. Montaz wszystkich rzedéw
podtogi przebiega w ten sam sposob. Rozpoczac nalezy od tej samej strony, z ktdrej
rozpoczeto poprzedni rzad i ponownie pozostawi¢ zadang szczeling dylatacyjna po-
migdzy deska a $ciana. W ostatnim rzedzie przewaznie trzeba docia¢ deski wzdtuz.
Potrzebna szeroko$¢ zaznacza sig za pomoca otéwka, ta jednak nie moze by¢ wezsza
niz 5 centymetréw.

UWAGA: w przypadku koniecznosci korekty ustawienia desek w drugim lub ko-
lejnych rzedach, nalezy dokona¢ podniesienia i wypigcia na dtugich bokach (dtugich
zamkach) catego rzedu i wysunigcia zadanych desek w pozycji poziomej (zalecany
sposob demontazu), a w przypadku braku takiej mozliwosci z przyczyn technicznych
nalezy unies¢ na 20-30° przéd rzedu do korekty i uderzajac delikatnie w sasiadujaca
deske wypiac krétki zamek (alternatywny sposob). » Patrz instrukcja graficzna.

UWAGA: Trzeba uwazaé, aby podczas opuszczania podtogi nie uszkodzi¢ $cia-
ny ani nie zsung¢ wywinigtej folii paraizolacyjnej i podktadu stabilizujacego, ktdre
po utozeniu podtogi nalezy przycia¢ rowno z poziomem utozonych desek. Uktadajac
podtoge na tym etapie, mozna zadecydowac, czy chcemy utozy¢ ja regularnie, czy tez
nieregularnie. Pierwszy sposob zalecany jest osobom, ktérym zalezy na jednorodnym,
powtarzalnym uktadzie desek — wowczas nalezy uktadac kolejne rzedy zwracajac uwa-
ge na jednolita linig V-fugi poprzecznej (krétkiej). W razie innych upodobar wizualnych
nalezy uzgodni¢ przesunigcia desek z montazysta.

10.INSTRUKCJA MONTAZU PODLOGI VENIFLOOR W SYSTEMIE KLEJOWYM

Przygotowanie podtoza mineralnego: Podtoze musi by¢ réwne (przeswit, nie-
réwno$¢ na facie o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigksza niz 2 mm, uskoki nie wigksze
niz 1 mm), suche, pozbawione zanieczyszczen, rys i pgknigc. Nalezy usunac substancje
zmniejszajace przyczepno$é, odpylic i doktadnie odkurzy¢ podioge. Przed rozpoczgciem
prac nalezy potwierdzi¢ protokotem zgodno$¢ lub niezgodno$¢ podtoza mineralnego/
drewnopochodnego/drewnianego itp. z Projektem Technicznym i wykona¢ sprawdzenie
podstawowych parametréw podtoza i klimatu wnetrza: temperatura powietrza i pod-
foza, wilgotno$¢ wzgledna powietrza, twardo$¢ nawierzchni, jednorodnosé podioza,
wilgotnos¢ resztkowa podtoza. Wyniki zamiesci¢ w protokole potwierdzonym pisemnie
przez uzytkownika i wykonawce.

Na zagruntowany jastrych lub posadzke betonowa rozprowadzamy wybrany klej
Venix packa zgodnie z technologia, nastepnie przestrzegajac czasu montazu zwiaza-
nego rodzajem zastosowanego kleju uktadamy deski Venifloor zgodnie z technologia
w pkt. 9.

11.DOCINANIE

Docinanie nalezy wykonac od gory, aby nie byto uszczerbien. Podcigcie deski
jest niezbedne tez w drzwiach — powinna ona wchodzi¢ na okoto 10 mm w otwor
drzwiowy. Docina sig tez podtoge tam, gdzie wypadna elementy konstrukcyjne i rury
instalacyjne. Przy elementach konstrukcyjnych nalezy zostawi¢ szczeling taka sama,
jak wzdtuz $cian. Podcigcia na rury mozna dokonac¢ za pomoca wyrzynarki lub wiertarki
z otwornicg.

12.ETAP Il - MONTAZ LISTEW

Przed rozpoczgciem wykarczania podtogi (na przyktad montowania listew przy-
sciennych) nalezy usunac wszystkie kliny i wyréwnac wystajace po bokach krawedzie
folii paraizolacyjnej i podktadu. W systemie bezklejowym/ptywajacym mozna chodzi¢
po poditodze bezposrednio po jej utozeniu.

Listwy przypodtogowe i profile przejSciowe stuza do wykonczenia podtogi.
Listwy nalezy mocowac bezposrednio do $ciany, a nie do podtogi, aby podtoga miata
mozliwos¢ rozszerzenia sig i kurczenia. Po utozeniu podtogi Venifloor w catlym pomiesz-
czeniu nalezy odcia¢ ostrym nozem folig lub podktad wzdtuz $cian na linii podtogi.
Szczeliny migdzypodtogowe maskuije sig profilami przejsciowymi.

13.KONSERWACJA PODEOGI W CELU ZACHOWANIA GWARANCJI NA PODLOGE

Czestotliwos¢ pielegnacji podiogi powinna by¢ adekwatna do stopnia jej uzyt-
kowania w normalnych warunkach eksploatacji. Do pielegnacji podtdg lakierowanych
polecamy stosowanie $rodkéw do podtdg drewnianych wskazanych na stronie inter-
netowej www.venifloor.com w zaktadce , Pielegnacja”.

UWAGA: W zadnym przypadku nie wolno stosowac¢ kosmetykéw do pielegnacji
podtdg lakierowanych i olejowoskowanych Venifloor zawierajacych dodatki silikonowe
lub na bazie silikonéw.

W przypadku podtdg w wykonczeniu szczotka + olejowosk, niezbedne jest
korzystanie wytacznie ze Srodkéw pielegnacyjnych i ochronnych marki 0SMO,
wskazanych przez producenta na stronie internetowej www.venifloor.com w za-
kiadce ,,Pielegnacja” (gwarancja wynosi 10 lat). Stosowanie polecanych produktow
0SMO do pielegnacii poditdg Venifloor zgodnie z instrukcja i wymaganiami producentéw
tych $rodkéw oraz Warunkami Uzytkowania Podtdg Olejowoskowanych Venifior jest
warunkiem utrzymania gwaranciji.

Podtogi olejowane zachowajg swoje pigkno i whasciwosci uzytkowe tylko w przy-
padku regularnej i starannej pielggnacji zgodnie z zaleceniami producenta $rodkéw
do pielegnacii.

W przypadku podtdg olejowoskowanych, bezposrednio po wykonanym montazu
podtogi zalecane jest przeprowadzenie pielegnacji podtogi srodkiem do czyszczenia
i pielegnaciji wosku OSMO 3029.

Sugerujemy, aby meble zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi o grubosci nie
mniejszej niz 4 mm i szerokosci/$rednicy nie mniejszej niz 25 mm, a pod meble na kot-
kach zatozy¢ specjalistyczne maty ochronne. Zalecamy takze stosowanie wycieraczek,
np. przed wejsciem lub po wyjsciu do domu/obiektu. Co wazne, piasek i kurz nalezy
na biezaco usuwac z powierzchni podtogi.

Nadmiar wilgoci nalezy usuwac za pomoca suchej szmatki. W czasie prac remon-
towych podtoga powinna by¢ zabezpieczona, np. tekturg falista. Aby uzyskac wiecej
informaciji na temat zasad dbania o podtoge, sugerujemy zapoznanie si¢ z trescia pliku
Warunki uzytkowania, ktry dostepny jest na stronie venifloor.com.

Szczegdtowe warunki gwarancji, uzytkowania oraz pielegnacji podtogi Ve-
nifloor dostgpne sg pod adresem venifloor.com

14.NASZE RADY

Niezwykle wazne jest, aby przed rozpoczgciem pracy doktadnie zapoznaé sig
z instrukcjg montazu zakupionej podtogi Venifloor. Bezklejowe systemy montazu umoz-
liwiaja samodzielne, bezproblemowe utozenie podtogi. Przy odrobinie zaangazowania,
pamietajac o wskazéwkach zawartych w instrukeji, kazdy moze cieszy¢ sig z pigknej
podfogi w swoim domu.




