


DĄB RUSTYKALNY
Wykończenie: 6 warstw lakieru UV wzbogaconych o KORUND 

(minerał dający dużą odporność na ścieranie)
4-stronna V-fuga uwydatniająca charakter drewna
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PODSTAWOWYCH 

INFORMACJI  O



1
ORYGINAŁ 

                       to prawdziwa podłoga
fornirowana, drewniana – produkowana w 
Polsce

Produkcja jest oparta na 30 -letnim
doświadczeniu w branży drzewnej, podłogowej
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Zastosowanie w użytku mieszkalnym i 

publicznym umiarkowanym
• Salon
• Przedpokój
• Kuchnia
• Biuro
• inne
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Rodzaje wykończenia:

• Lakier UV  z  KORUNDEM  w tzw. średnim 
macie – bezbarwny i barwiony

• Szczotka + olejowosk- bezbarwny i barwiony
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Prosty i sprawdzony montaż „FOLD- DOWN” – 

deska po desce:

• Pływający - podkład o gęstości min.780 kg/m3
• Klejowy  - klej jednoskładnikowy, elastyczny do 

drewna
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Idealna na ogrzewanie podłogowe

Opór cieplny, R [m2K/W] (mniejszy wynik = lepszy parametr)
• Deska Venifloor = 0,033
• Deska lita = 0,087 
• Deska warstwowa = 0,092
Przewodzenie ciepła λ [W/Mk] (większy wynik = lepszy parametr)
• Deska Venifloor = 0,26 
• Deska lita = 0,18
• Deska warstwowa = 0,16
*wyniki badań dostępne na stronie www.venifloor.com



6
Twardość 

 
podłoga                        jest wysoce odporna na
uderzenia i wgniecenia, dzięki rdzeniowi z płyty
HDF
Efekt? Jest to podłoga drewniana, której nie
trzeba cyklinować. W przypadku tak odpornej
deski wystarcza np. odnowa samego lakieru



link do filmiku z testem twardości podłogi fornirowanej poniżej

 
         https://www.youtube.com/watch?v=WS29_F5_4VI&t=13s 
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Warstwa użytkowa  – lakier UV + Korund

Warstwa użytkowa to ta, po której chodzimy czyli np. lakier 
- a nie bezpośrednio drewno.

                               ma aż 6 warstw ultraodpornego
lakieru UV z domieszką KORUNDU (tlenku aluminium), co 
znacznie przedłuża trwałość i żywotność podłogi.

To od wykończenia lakierniczego w głównej mierze
zależy jak długo podłoga będzie służyć.
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Warstwa użytkowa  - olej + wosk UV

Warstwa użytkowa olejowosk to  2 lub 3 warstwy dające naturalną w dotyku 
powierzchnię  oraz uwydatniony naturalny rysunek usłojenia i pory drewna

Warto zwrócić uwagę na obecność  wosków, ponieważ pozostając na 
powierzchni, tworzą one jedwabistą i odporną na ścieranie powłokę, która 
zapobiega wnikaniu w drewno wody i zanieczyszczeń

Mimo to, deski olejowane wymagają nieco więcej dbałości podczas 
czyszczenia aniżeli deski lakierowane; należy używać odpowiednich środków
pielęgnacyjnych i co pewien czas konserwować podłogę. Niewątpliwą zaletą
jest natomiast możliwość naprawy pojedynczego zarysowania czy uszkodzenia
bez konieczności renowacji całej podłogi



8
CSR -  bizes społecznie odpowiedzialny

Używamy racjonalnie szlachetnego drewna
             

             jest EKO - z 1 szlachetnego drzewa
produkujemy 30 razy więcej podłogi fornirowanej niż 

producenci podłogi z litego drewna
30 drzew na litą podłogę

 1 drzewo na



9
Gwarancja 

-deski  w wykończeniu lakier – do 15 lat 

-deski w wykończeniu olejowosk – do 5 lat
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Koszt -

oryginał w cenie kopii

                        kosztuje tyle, co dobrej klasy panel 
laminowany lub winylowy.



Przegląd częściowej oferty:
DĄB KLASYCZNY, kolekcja Herringbone

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB KLASYCZNY, kolekcja Premium

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB RUSTYKALNY, kolekcja Premium

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB KOŚĆ SŁONIOWA, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB KRYSTALICZNY, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB NUGAT, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB ZŁOTY, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB VINTAGE BRĄZ, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB TOSKA, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
JESION TWARDZIELOWY, kolekcja Premium

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
JESION KOŚĆ SŁONIOWA, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier barwiony UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
WIĄZ, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
ORZECH AMERYKAŃSKI, kolekcja Luksus

 wykończenie lakier bezbarwny UV, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB RUSTYKALNY, kolekcja Prestige

 wykończenie szczotka + olejowosk bezbarwny, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB KLASYCZNY, kolekcja Prestige

 wykończenie szczotka + olejowosk bezbarwny, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB NORWESKI, kolekcja Prestige 

 wykończenie szczotka + olejowosk barwiony, 4 stronna V- fuga



Przegląd częściowej oferty:
DĄB SKANDYNAWSKI, kolekcja Prestige

 wykończenie szczotka + olejowosk barwiony, 4 stronna V- fuga



Podsumowanie

Podłoga fornirowana jest podłogą przyszłości w 
segmencie podłóg drewnianych

Więcej informacji nt. podłóg fornirowanych
na stronie:

www.venifloor.com
Zapraszamy !

http://www.podlogabeskidzka.pl/


Dane producenta

ZIP Sp. z o. o.
ul. Mucharz 410
34106 Mucharz

Właściciel marki Venifloor
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